Vyhody mezerovité struktury dlazby

BEST.-
DRENO...

Mezerovita struktura
betonové dlazby - technologie,
kterd umoznuje vsakovani
destovych vod pres svou
strukturu do podlozi.

vyznamne Setfi a prodluzuje zivotnost
kanalizac¢niho systému

vyrazné eliminuje rizika bleskovych zaplav
pozitivne ovliviuje hladinu podzemnich vod
snizuje okolni teplotu a pocitovou suchost
vzduchu

u nasich distribucnich partnert

v Siroké siti po celé CR. Aktualni a navstivte nase

kontakty naleznete na

vnitini a venkovni

www.best.cz vzorkovny BEST.




Koeficient odtoku

Hlavnim kritériem pro uré¢eni schopnosti
vodopropustnosti se stal koeficient odtoku .
Vysledkem je hodnota od O do 1, kdy hodnota O

znaci, Ze 0% spadlé vody je odvedeno do kanalizace,
hodnota 1 pak znamen4, Ze 100 % vody je odvedeno do
kanalizace. U béznych dlazeb se v zavislosti na formatu
a sklonu plochy pohybujeme s hodnotami tohoto
koeficientu v rozmezi 0,5 aZ 0,9. Snahou je samoziejmé
je schopen docilit novy typ produktu DRENO, ktery je
vyrdbén s ohledem na maximdalni moznou mezerovitost
pfi zachovani fyzikdlné-mechanickych viastnosti a pouziti
specidlnich pfisad a pfimési, a ktery zajisti plynuly vsak
srdzek. V&etné smeérodatnych odchylek deklarujeme
V<0,

Podlozi

Aby bylo mozné dlazbu vyuzit v plném rozsahu, je nutné
pfipravit spravné i podloZi.

e 73aklad konstrukce tvofi vlastni zemina, ktera se
zde pfirozené nachazi, ve zhutnéném stavu musi
dosahovat vodopropustnosti k. > 5x10-5m/s.

® Nosnd vrstva konstrukce je tvofena stavebni drti
frakce 0/32, 16/32, 0/64 nebo 32/64 mm bez
prachového podilu v sile minimalné cca 30—-45cm
ve zhutnéném stavu.

® V pfipadé, Ze je dand plocha pojizdéna automobily
a hrozi tniky ropnych a olejovych produktd, je nutné
do skladby podlozi zakomponovat filtra¢ni vrstvu
(rGzné filtra¢ni tkaniny, ¢i vrstvy jemnych pérovitych
kameniv).

® Vrstva pro uloZzeni bloku je tvofena z drcené frakce
1/3, 2/4 nebo 2/5mm, opét bez prachovych podild,
v sile 3—-5cm ve zhutnéném stavu.

Samotnd poklddka se provadi stejné jako u dlazby se
standardnim povrchem. Vice na www.best.cz

Udrzba dlazby

Dlazbu je nutné alespon 1x ro¢né vycistit, idedlné
hloubkovou technologii, pro zachovani ,,oteviené®
struktury. Zakladni ¢isténi hrubych nedistot (listi, trdva,
hlina, jily, bahno atd.) probihd formou ocisténi povrchu
vysokotlakou vodni technologii WAP. Pro dlouhodobou

udrzitelnost funkénosti a zachovani extrémné nizkého

koeficientu odtoku je vSak nutné po urcité dobé vyuzit
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také hloubkového ¢isténi, spocivajiciho v tlakovém
vodnim pfedmyti a povrchovém orbitédlnim &isténi za
pouziti vibra¢niho kartdce zakonéeného horkovodnim
parnim tlakovym ¢isténim, idedlné s vakuovou
technologii odtahu kalu.

Vice na webu https://www.myti-dlazby.cz

Kam se propustna dlazba hodi
a kam se nedoporucuje

V technologii vozovek vzdy platilo a stdle plati, ze
konstrukce vozovky a jeji podloZi se musi odvodnit.
Proto neni vhodné podporovat opak a do konstrukce
vozovky a jejiho podloZi nechat vodu zatékat a tak
snizovat jeji inosnost i celkovou Zivotnost. Naopak
vhodnym prostorem pro realizaci se jevi pochozi
plochy, pési zény v méstech, ndmésti, cyklostezky,
parkovisté u obchodnich center ¢i jiné zpevnéné
plochy nevystavené velkému dopravnimu zatizeni za
predpokladu vhodnosti podlozi.

Nabizené produkty

nazev vySka (mm) barva pozndmka

BEST ARCHIA 80

DRENO

BEST BASE

DRENO 80,100

BEST BEATON 80, 100 ptirodni, zakdzkova vyroba,
DRENO antracitovd, | cena je vytvofena
BEST BELISIMA éervené, na zdkladé
DRENO 80 piskovcové | poptdvky

BEST KARO

DRENO 80

BEST KLASIKO 80

DRENO




